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Введение 
 Для обеспечения безопасной работы 
ядерных реакторов особенно важно понимать 
процессы, протекающие в материалах первой 
стенки и чехлах твэлов. Знание особенностей 
взаимодействия материалов, из которых они 
изготовлены, с атомарным водородом 
являются важным условием их безопасного 
функционирования. 
 В настоящей работе рассматриваются 
вопросы взаимодействия циркония и сплавов 
на его основе с атомарным водородом. 
 
Результаты и обсуждение 

В настоящей работе предлагается 
высокочувствительный кинетический метод 
исследования по определению 
последовательности твердых фаз в переходных 
металлах и непосредственному фиксированию 
момента образования фазы по кинетическим 
кривым и определению по ним содержания 
водорода термогравиметрическими методами. 
С этой целью создана плазмохимическая 
установка. Методика эксперимента позволяет 
непосредственно наблюдать образование 
гидридных фаз высокого давления при 
давлении 27 Па и получать гидриды заранее 
определенного состава [1-36]. 

В настоящей работе представлены 
экспериментальные данные об 
изотермическом взаимодействии между 
атомарным водородом и цирконием при 
температурах 613, 723, 873 и 1073 К. Проведен 
рентгенофазовый анализ образцов. Методом 
сканирующей электронной микроскопии 
исследована поверхностная топография. 
Химический состав поверхности образцов 
исследован методом Оже - электронной 
спектроскопии. 
 Полученные кинетические эффекты 
интерпретированы на основе выполненного 
анализа и диаграммы состояния двойной 
системы цирконий-водород. 
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